
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
X : Stelle der Thermokreuze 
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FOTOS DES PROBEELEMENTS VOR, WÄHREND UND NACH DER PRÜFUNG 

 
 
     Ausgesetzte Seite vor der Prüfung 
 
 
 
 
 

 
Nicht-ausgestzte Seite vor der 
Prüfung 
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nach 30 Min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach 60 Min. 
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 Nach 90 Min 
                                                             
   

Nach 120 Min                                    
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Nach 150 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Nach 180 min                            
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Ausgesetzte Seite nach der Prüfung      
 


